
Polymère
Peau de banane

(amidon)
245 g

Plastifiant Glycérine 20 g

Solvant Eau 250 mL

Réactif Vinaigre 400 mL

Cuir de banane flexible Cuir de banane flexible

1 Préparation de la recette :
- Mesurer tous les ingrédients
- Couper les écorces en petits morceaux
- Faire cuire ensemble les écorces, l'eau et la
moitié du vinaigre pendant 2h.
- Quand tout le liquide est évaporé, ajouter le
reste du vinaigre
- Laisser refroidir
- Mixer finement
- Ajouter la glycérine
- Presser la préparation pour l'essorer au
maximum
- La mouler comme souhaitée en prévoyant un
rétrécissement de taille de 10 à 15% et une
réduction d'épaisseur de 30 à 45 %
- Mettre à sécher si possible au déshydrateur
(max 10h à 35º)
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